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RESISTENCIA AL IMPACTO
FECHA: 25 DE JUUIO DEL 2012,
SOLICITADO: TUBERTOR CIA. I TDA.
PROYECTO: CONTROL BE cALIDAD
NOR#A : INENM 2350:2004
. PROCEDENCIA: TUBERTOR CIA. LTBA,
-y SERIE DE LA PROBETA: SERIE 5
TEMPERATURA DE ENSAYQ: 20 ¢
D % DE PEAD RECICLADO: 25
} HOIA:- 5bEs
13 DIAMETRO NOMINAL- 200
) MUESTRA T3 B 3 [ rromiDio
B DIAM. INTER. TUBO (mm) 198,67 198,33 159,00 198,666
-y > LONGITUD DE ENSAYO {mm) 150,00 147,33 152,67 | 150,001
b ESPESOR DE PARED o1 (mm) | 342 | 35 | 346 3,467
;| ESPESORDE PARED 3 {mm} 4,72 4,76 5,82 4,767 L
: CONTROL DE mPACTOS
| ENERGIA IMPACTO () 108
MASA DE BALIZA {Kg) 10
@ GRAVEDAD (m/s?) 9,810
_ MUESTRAS 1 7] 3
FALLA NF NF NE |
TIPO DE FALLA: A: FISURA EN EL PERF)L

B: FISURA EN 1A PARED

C: DELAMINACION

E: FLUENCIA DEL MATERIAL
D: ROTURA DELTURO
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