UM’V’ERSEAD CENTRAL DEIL ECUADOR
FACULTAD DE INGEPMIERIA, CIENCIAS FISICAS ¥ MATEMATICA

LARORATORIC DE EIDRAULICA

AFLASTAMIENTO ENTRE PLACAS

FECHA: 25 DE JUHO DEL 2012,
SOUCITADO- ~ TUBERTOR GIA. LTDA.
PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD
NORMA iNEN 23582:2684
PROCEDENCIA: TUBERTOR CIA. ITDA.
SERIE DE LA PROBETA: SERIE &
TEMPERATURA DE ENSAYO: 2
% DE PEAD RECICLADO: 100
HOIA: 3DES
DIAMETRO NOMINAL: 200
MUESTRA 1 2 3 PROMEDIO
DIAM. INTER. TUBO {pum) o887 19933 159,33 139,444
LONGITUD DE ENSAYO (mm) 144,60 143,67 146,00 144,555
ESPESOR DE PARED et {mm) 3,39 3,34 3,15 3,293
ESPESOR DE PARED £3 {fen) 4,58 4,58 473 4630
VELOCIDATr DE ENSAYO: 15,06 mm/min
CONTROL DE DEFLEXIOES
DEFLEXION CARGA {Kn)
mm muestral jmuestra? {muestra3
0,00 0,000 0,000 0,000
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32,00 1,174 1,116 1,251

48,00 1,379 1,325 1476

64,00 1,555 1,516 1,675

80,00 1,764 1,749 1,913
FALLA AL 40% DE DEFLEXION NF NF NF
TPC DE FALLA: A: FISURA EN EL PERFIL
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B: FISURA EN LA PARED

C: DELAMINACION

E: FUENCIA DEL MATERIAL
D: ROTURA DEL TUBO

NF: NINGUNA FALLA
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Quito - Ecuador




