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B: FISLIRA EM LA PARED

C: DELAMINACION

E: FUENCIA DEL MATERIAL
D: ROTURA DEL TUBO

NF: NiNGUNA FALLA
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FECHA: 26 DE JULIO DEL 2012,
SOUCITADO: TUBERTOR CIA. LTDA.
PROYECTO: CONTROL DE CALDAD
MNORMA INEN 23508:2004
PROCEDENCIA: TUBERTOR CIA. LTDA.
SERIE DE LA PROBETA: SERIE4
TEMPERATURA DE ENSAYO: 20 2¢
9% DE PEAD RECICLADO: 160
HOJA: 3IDE6
DIAMETRO NOMINAL: 600 o
MUESTRA 1 2 3 PROMEDIO
DIAM. INTER. TUBO (mm) 504,33 603,33 602,67 603,444
1L ONGITUD DE ENSAYO (mm) 322,33 308,67 312,33 314,443
ESPESOR DE PARED &1 (mm} 4,88 4,84 4,92 4,883
ESPESOR DE PARED e3 (mim) 8,97 8,92 9,15 9,613
VELOCIDAD DE ENSAYO: 120,00 mm/min " '
CONTROL DE DEFLEXIONES
DEFLEXION CARGA (Kn)
mm muestra 1 muestra 2 muestra 3
0,00 0,000 0,000 0,000
48,00 2,129 1,849 2059
56,00 3,051 2815 2978
144,00 3,682 3,328 3,513
192,00 3,958 3,723 3,888
240,00 4,237 3,885 3,145
FALLA AL 40% DE DEFLEXION NF NF NF
TiPO DE FALLA: A- FISURA EN EL PERFIL
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