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DETERMIMACION DE LA RIGIDEZ ANULAR

FECHA: , 26 DE JULIO DEL 2012,
SOLUCITADO: TUBERTOR CIA. LTDA.
PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD
NORMA INEN 2260:2004
ROCEDENTIAC TUBCRTOR GA. LTDA.
SERIE DE LA PROBETA: SERIEZ SERIE INFN: 3
TEMPERATURA DE ENSAYO: 20 2¢
o4 DE PEAD RECICLADO: 25
HOIA: 1DES,
Gosssaveusas U 100 (
MUESTRA . i K Z B e
{DiAsk, INTER. TUBO (mim) 1605,33 1007,33 100633 | 1006333
| ONGITUD DE ENSAYO (mun) 7316,33 315,970 318,080 316,768
=SPESOR DE PARED el {mr} 6,960 711 1,07 7.047
£SPESOR DE PARED 3 (mm) 9,99 10,09 9,52 9,500
FUERZA DE CARGA (Ki{) 0,623 0,514 ~8,58% 0,575
DEFLEXION VERTICAL 30,00 30,00 30,00 35,000
RIGIDEZ ANULAR (KN/m2) 1,279 1,049 1,194 1,171 |
VELOCIDAD DE ENSAYO: 20,00 |mm/min__ dh o
coNTROL DE DEFL EYIONES
DEFLEXION CARGA {Kn)
mm muestra 1 muestta 2 muestra 3
0,00 0,00 0,000 0,000
6,00 0,15 0,129 0,158
12,00 0,292 0,241 0,283
18,00 0,413 0,240 £,385
2400 0,523 0,431 {3,450
1 3000 | 0,523 0,514 0,589
i
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