UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA, CIENCIAS FISICAS ¥ KATEMATICA
LABORATORIO DE HIDRADLICA

APLASTAMIENTO ENTRE PLACAS
FECHA: ’ 28 DE JULIO DEL 2012,
SOUCTADO: TUBERTOR CIA. LTDA.
PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD
MORBMA (NEN 2380:2004
PROCEDENCIA: TUBERTOR CIA. LTDA.
SERIEDE LA PROBETA: SERET
TEMPERATURA DE ENSAYQO: 20 ¢
% DE PEAD RECICLADD: 50
HOJA: 3DE6
DIAMETRO HCMINAL: 800
. |MUESTRA 1 2 3 1 PROMEDIO
DIAM. INTER. TUBO {mm) 602,67 603,33 803,67 5532,%22
LONGITUD DE ENSAYC {mm) 310,00 303,00 3,30 205,432
ESPESOR DE PARED e1 (mm) 470 | as9 | 4,67 4,657 |
ESPESOR DE PARED €3 (mm) 8,67 8,68 8,63 8,661 |
{VELOCIDAD: DE ENSAYO: 120,00 mm/min -
CONTROL DE DEFLEXIONES ) )
5N DEFLEXION _ CARGA (Kn)
mm muestra 1 miusastra 2 muestrg 2
0,00 0,000 0,000 0,000
48,00 1,586 1,424 1,565
96,00 2,257 2,049 2254
144,60 | 2627 2403 2,641
. 192,00 2,859 2,627 2,870
248,00 2,987 2,783 3,010
FALLA AL 403% DE DEFLEXON NF NF NF
TIPO DE FALLA: A: FISURA EN EL PERFIL

B: FISURA EN LA PARED

| C: DELAMINACION

f E: FUENCIA DEL MATERIAL
D: ROTURA DEL TUBO

= ; NF: NINGUNA 3
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