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B: FISURA EN LA PARED

C: DELAMINACION

E: FUENCIA DEL MATERIAL
D: ROTURA DEL TUBO

NF: NINGUNA FALLA
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APLASTAMIENTO ENTRE PLACAS
" FECHA: 25 DE JULO DEL 2012,
SOLICITADO: . TUBERTOR CIA. LTDA.
PROYECTD: CONTROL DE CALIDAD
NORMA INEN 2360:2004
PROCEDENCIA: TUBERTOR CIA. LTDA.
SERIE DE LA PRORETA: SERIE S
TEMPERATURA DE ENSAYO: 20 =¢
% DE PEAD RECICLADO: 75
HOJA: iBES
DIAMETRO NOMINAL: 280
MUESTRA 1 2 3 PROMEDIO
DIAM. INTER, TUBO (mm) 19933 | 20100 T 20067 | 200,332
LONGITUD DE ENSAYO (mim) 144,00 144,67 147,67 145,444
ESPESOR DE PARED ef (rm) 3,23 3,47 3,48 3,393
ESPESOR DE PARED 3 (mm) 4,76 4,50 4,55 4603
VELOCIDAD DE ENSAYO- 15,00 mm/min
CONTROL DE DEFLEXIONES N
BEFLEXION CARGA {Kn)
mm [muestra1 muestra?  |muestra 3
0,00 0,080 4,000 0,000
16,00 0,693 0,668 0,741
32,00 0,5925 0,952 1,080
48,00 1,162 1,115 1,241
64,00 1,300 1,247 1,386
20,00 1,460 1,397 1,559
FALLA At 40% DE DEFLEXION NF - ONF NF
TIPC DE FALLA- A: FISURA EN FL PERFIL
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