UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA, CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA

LASBORATORIO DE HIDRAULICA

APLASTAMIENTO ENTRE PLACAS

FECHA: 25 DFE JUUIO DEL 2012,
SOLICITADO: TUBERTOR CIA. LTDA.
PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD
MORMA MEN 2260:2004
PROCEDENCHA: TUBERTOR CiA. LTDA.
SERIE DE LA PROBETA: SERIE4
TEMPERATURA DE ENSAYO: 20 2
% DE PEAD RECICLADO: 75
HOJA: 3DES
GIAMETRC NOMINAL: 600
MUESTRA 1 2 3 PROMEDIO
DIAM. INTER. TUBO {mm) 603,60 e03,67 602,33 603,006
LONGITUD DE ENSAYO (mm) 306,33 300,67 310,00 305,668
ESPESOR DE PARED et (mm) 477 4,87 4,6 4,702
ESPESOR DE PARED &3 {mm) 8,56 8,67 8,54 8,590
VELOCIDAD DE ENSAYO: 120,60 mm/min -
CONTROL DE DEFLEXIONES
~ DEFLEXION CARGA {Kn}
mm muestral |muestra2 |muestra3
Q,00 op00 | 0000 | 0000
48,00 1,647 1,428 1,397
96,00 2,338 2,040 2,000
144,00 2,737 2,378 2,348
192,00 3,005 2,573 2,571
240,00 3,473 2875 2,683
FALLA AL 40% DE DEFLEXION NF NF MF
TiPQ DE FALLA: A: FISURA EN EL PERFIL
B: FISURA EN LA PARED
\, C: DELAMINACION
\ E: FUENCIA DEL MATERIAL
D: ROTURA DEL TUBO
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