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FECHA: 26 DE 1ULIO DEL 2012,
SOLCITADO: TUBERTOR CIA. [TDA.
PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD
RORWIA INEN Z380:Z004
PROCEDENCIA: TUBERTOR C!A. LTDA.
SERIE DE LA PROBETA: SERIE 3
TEMPERATIIRA DE ENSAYO: 20
% DE PEAD RECICLADO: 25
HOsA: 6DES
IDIAMETRO NOMINAL: 1000
{MUESTRA 1 2 a PROMEDIO
ESPESOR 2 MEDIDO {mms 8,88 12,02 g5 3,88
ESPESOR €3 NORMA INEN (mm) 757 7,57 7,57 757
CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
EESPESOR e1 MEDIDO (mm) 6% 1 7a1 707 705
ESPESOR o1 NORMA INEN (mm) 53 53 53 53
CUMPLE / MO CUBAFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DIAMETRO INTERNG MEDIDO (mm) 1005,33 1007,33 1006,33 1006,33
DIAMETRO INTERNO INEN (mm) 975 975 975 975
CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE cuMPLE cumptE cuspLE
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Cudad Universitaria - Av. La Gasca y Carvajal - Teidfonos: 371

Quita - Ecuador

4576 - 2524-Z16 ext: 223




