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APLASTAMIENTO ENTRE FLACAS

A: FISURA EN EL PERFIL
B: FISURA EN LA PARED
C: DELAMINACION
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FECHA: 26 DE JULIO DEL 2012,
SOLICITADO: TUBERTOR CIA. LTDA.
PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD
NORMA INEN 2380:2004
PROCEDENCIA: TUBERTOR CIA. LTDA.
SERIE DE L& PROBETA: SERIE 3
TEMPERATURA DE ENSAYO: 20 2¢
% DE PEAD RECICLADO: 25
HOIA: ipes
DHAMETRO NOMINAL - 1060
{MuEsTRA 1 2 3 PROMEDIO
DIAM. INTER. TUBO (mm) 1005,33 1007,33 1006,33 1006,333
LONGITUD DE ENSAYO (mm} 316,33 315,97 313.00 216,768
ESPESQR DE PARED e1 (mm) 6,96 7,11 1,07 7,047
ESPESOR OE PARED o3 {rmm) 3,55 15,65 5,62 $,580
YELOCIDAD DE ENSAYO: 120,00 mra/min
CONTROL DE DEFLEXIONES ok
DEFLEXION CARGA (Kn)
e muastia 1 muesha 2 mestra 2
0,60 0,600 G060 0,600
80,00 1,475 1,303 1,431
: 160,00 2,06666 1.811 2022
240,00 2,325 2,053 2,308
320,00 2,549 2312 2 £03
400,06 2,851 2,628 2,963
FALLA AL 40% DE DEFE EXICHN NF wNE s S
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